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№ по ред Метод за вземане на 

проби/ извадки

(стандартизирани/ валидирани)

Наименование

1 БДС 17.4.5.01:1985 Опазване на природата. Почва. Общи изисквания към вземането на проби

2 БДС EN 12350-1:2019 Изпитване на бетонна смес. Част 1: Вземане на проби

3 БДС EN 12579:2013 Подобрители на почвата и растежна среда. Вземане на проби

4 БДС EN 13286-1:2022 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 1: Лабораторни методи за изпитване на 

сравнителната плътност и съдържанието на вода. Въведение, общи изисквания и вземане на 

проби

5 БДС EN 196-7:2008 Методи за изпитване на цимент. Част 7. Методи за вземане и подготовка на проби за 

изпитване от цимент

6 БДС EN 932-1:2000 Изпитвания за определяне на основните характеристики на скалните материали. Част 1: 

Методи за вземане на проби

7 БДС EN ISO 10715:2022 Природен газ. Вземане на проби

8 БДС EN ISO 18135:2017 Твърди биогорива. Вземане на проби

9 БДС EN ISO 19458:2006 Качество на водата. Вземане на проби за микробиологичен анализ 

10 БДС EN ISO 3170:2006 Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби

11 БДС EN ISO 5667-13:2011 Качество на водата. Вземане на проби. Част 13: Ръководство за вземане на проби от утайки

12 БДС EN ISO 5667-6:2016 Качество на водата. Вземане на проби. Част 6: Указания за вземане на проби от реки и потоци 

13 БДС ISO 12743:2021 Медни, оловни, цинкови и никелови концентрати. Процедури за вземане на проби за 

определяне съдържанието на метал и влага

14 БДС ISO 18400-102:2019 Качество на почви. Вземане на проби. Част 102: Избор и прилагане на техники за вземане на 

проби

15 БДС ISO 5667-10:2020 Качество на водата. Вземане на проба:Част 10: Ръководство за вземане на проба от отпадъчни 

води

16 БДС ISO 5667-11:2011 Качество на водата. Вземане на проба:Част 11: Ръководство за вземане на проби от 

подпочвени води

17 БДС ISO 5667-12:2017 Качество на водата. Вземане на проба. Част 12: Ръководство за вземане на проба от придънни 

утайки

18 БДС ISO 5667-4:2016 Качество на водата. Вземане на проби. Част 4: Ръководство за вземане на проба от езера и 

язовири 

19 БДС ISO 5667-5:2013 Качество на водата. Вземане на проби.  Част 5: Ръководство за вземане на проби от вода за 

пиене  от пречиствателни станции и тръбни разпределителни системи

20 СД CEN/TR 15310-2:2007 Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 2: Указания 

относно техниките на вземане на проби
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